
 

 

 

 

 

Система добровольной сертификации продукции, услуг, 

систем менеджмента и персонала 

«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест» 

Зарегистрирована в Едином реестре систем 

добровольной сертификации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии Российской 

Федерации (Росстандарт РФ) 
 

 

 

 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЭЛЕМЕНТ» 
Адрес приема образцов: 

143002, Московская область, город Одинцово, ул. Южная, дом 8А, офис 318. 

 

АТТЕСТАТ № RU.RU.10АЯ12 

 

Телефон: +7 9032335564, e-mail: manager01@ds-ss.bizml.ru 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ДЛРТ/21-2876 от 22.09.2021 года 
 

 

 

 

 

 
Место проведения 

испытаний: 
Испытательная лаборатория «ЭЛЕМЕНТ» 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

Техническая Компания «Дельта» 
Адрес: Российская Федерация, 162602, Вологодская область, г. Череповец, 

Московский проспект, д. 51А,  

"ОГРН: 1053500310258, телефон: +7(8202)49-03-08, адрес электронной 
почты: info@ptkdelta.ru 

Наименование продукции: Профили армирующие гнутые  

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

Техническая Компания «Дельта» 
Адрес: Российская Федерация, 162602, Вологодская область, г. Череповец, 

Московский проспект, д. 51А, 

Технический 
регламент: 

 

Испытано согласно 

требованиям: 
ТУ 1120-001-77594240-2006 

Дата получения образца 03.09.2021г. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:manager01@ds-ss.bizml.ru


 

 

 

 

 

Результаты испытаний на соответствие требованиям ТУ 1120-001-77594240-2006 

 

Таблица 1. «Требования к геометрической точности» 

Наименование профиля Предельные отклонения, мм Результат 

по высоте по ширине по длине 

Профили армирующие гнутые –0,5 –0,5  + 50 

         – 10 

Требование 

выполнено 

Примечания: 

1. По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по длине вышеуказан- 

ного предела браковочным признаком не является. 

      2. Радиусы кривизны на готовых профилях не контролируются. 

      
 

 

Таблица 2. «Требования к качеству сырья, материалов, покупных изделий 

Наименование материала исходной 

заготовки для изготовления профилей 

Характеристика покрытия, нормативный 

документ, устанавливающий требования 

к материалам 

 

Результат 

Профили армирующие гнутые 

Сталь тонколистовая оцинкованная с 

непрерывных линий 

ГОСТ 14918-2020. Класс цинкового 

покрытия соответствует сертификату 

производителя 

 

 

Соответствует 

требованиям 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Испытуемый образец соответствует требованиям ТУ 1120-001-77594240-2006. 

 
 

Инженер-испытатель  И.И. Самохин 

 
 

Руководитель ИЛ В.А. Шевченко 


